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تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم . شماره نوزدهم ، سجاد یزدان ستاد و همکاران

مقدمه
کاغذ،  تولید  جهت  طبیعی  مواد  پرمصرف‌ترین  از  یکی  سلولز 
منسوجات و مواد پزشکی می باشد. با توجه به محدودیت منبع 
جالب  های  روش‌  از  یکی  طبیعی،  منابع  حفظ  و  سلولز  اصلی 
تولید سلولز روش میکروبی است. سلولز میکروبی برای اولین بار 

توسط براون1 در سال 1886 و با استفاده از گلوکونواستوباکتر 
زایلینوم تولید شد )2(. سلولز باکتریایی پلی ساکارید میکروبی 
این  مشابهت دارد.  شیمیایی با سلولز گیاهی  نظر  است که از 
شده  D-گلوکز تشکیل  فرم   β [1→4 های   واحد  از  پلیمر 
است که مشابه آن را در گیاهان می توان یافت. با این حال به 
دلیل خالص نبودن سلولز گیاهی و همراهی با لیگنین و همی 
سلولز، استفاده از سلولز باکتریایی که پلیمری خالص می باشد 
1	  Brown

تولید سلولز میکروبی با استفاده از گونه های بومی سودوموناس لوتئولا
سجاد یزدان ستاد1*، راحله طاهری2، هاتف آجودانی فر3

11 دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دامغان، ایران.

22 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، دامغان، ایران.

33 استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی، دامغان، ایران.

چکیده
 سابقه و هدف: سلولز یکی از پرمصرف‌ترین پلیمر های زیستی جهت تولید کاغذ، منسوجات و مواد پزشکی می باشد. با توجه 
به محدودیت منبع اصلی سلولز و حفظ منابع طبیعی، یکی از روش‌ های جالب تولید سلولز روش میکروبی است. از طرف دیگر، دلیل 
خالص نبودن سلولز گیاهی و همراهی با لیگنین و همی سلولز، استفاده از سلولز باکتریایی که پلیمری خالص می باشد، ارجحیت دارد. 
این مطالعه به منظور جداسازی باکتری بومی سودوموناس لوتئولا جهت تولید سلولز و بررسی کیفیت و کمیت تولید سلولز توسط آن 

انجام گرفت. 

داده شدند.  آگار کشت  در محیط هسترین-شرام  ها  میوه  و  ها  آبمیوه  محلی،  های  از سرکه  نمونه  ها: چندین  مواد و روش 
باکتری سودوموناس لوتئولا با آزمون های بیوشیمیایی جداسازی و با روش تایپینگ مولکولی تایید شد. پس از کشت باکتری در محیط 
هسترین-شرام براث، سلولز در محیط تولید شد. لایه سلولزی تولید شده، پس از تیمار با SDS و NaOH خالص سازی و خشك گرديد. 

در نهایت، هضم آنزیمی با سلولاز و بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره )SEM( سلولز تولید شده را تایید کرد.
يافته ها: باکتری گرم منفی سودوموناس لوتئولا از نمونه های تهیه شده جداسازی شد. سپس باکتری در محیط هسترین-شرام 
براث کشت داده شد و پس از 6 روز گرماگذاری در 30 درجۀ سانتی گراد، سلولز تولید شد. نتایج هضم آنزیمی نشان دهندۀ حضور 
سلولز در محیط کشت باکتری بود. بررسى با مكيروسكوپ الكترونی نگاره نيز نشان داد كه سلولز تولید شده توسط این باکتری داراى 

ساختار فیبری و شبكه مانند است. 
نتیجه گیری: این مورد، اولین گزارش تولید سلولز توسط جدایۀ بومی سودوموناس لوتئولادر ایران است. کیفیت و کمیت سلولز 
تولید شده توسط این باکتری در مقایسه با سلولز تولید شده با سویۀ استاندارد مطلوب ارزیابی شد، لذا به عنوان منبع جدید تولید سلولز 

معرفی می گردد. 
کلمات کلیدی: سلولز، هسترین-شرام، سودوموناس لوتئولا، میکروسکوپ الکترونی نگاره
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ارجحیت دارد. کاربرد سلولز خالص چه نوع تیمار شده گیاهی 
و چه نوع باکتریایی آن در پزشکی، صنایع غذایی، صنایع کاغذ، 
محیط زیست و غیره می باشد )7(. از کاربرد های اساسی سلولز 
از آن به عنوان جایگزین رگ  در پزشکی می توان به استفاده 
های  دارو  پوست مصنوعی،  زخم،  پانسمان  تهیۀ  و  های خونی 
و  مصنوعی  اعضای  کلسترول،  کاهندۀ  های  سرم  درد،  کاهندۀ 
مواد آرایشی و بهداشتی اشاره نمود. از سلولز در صنایع غذایی به 
عنوان غلظت‌دهنده )بستنی‌ ها و سالاد ها( و در تهیۀ محصولات 
استفاده  امروزه  شود.  می  استفاده  مصنوعی  گوشت  و  رژیمی 
نوع  به  نسبت  ها  میکروارگانیسم  توسط  شده  تولید  سلولز  از 
های  بافت  و  زخم  پوشانندۀ  عنوان  به  پزشکی  در  آن  گیاهی 
مصنوعی ارجحیت دارد که دلایل آن علاوه بر خالص بودن سلولز 
گیاهی،  نوع  با  مقایسه  در  بالا  مقاومت  و  استحکام  باکتریایی، 
استفاده از باکتری های غیر بیماریزا جهت تولید سلولز بیشتر 
و مقرون به صرفه است. از سلولز تولید شده توسط باکتری ها 
پس از پاکسازی، در پانسمان زخم ها استفاده می شود که شبکه 
ای بر روی زخم قرار می گیرد و از نفوذ باکتری ها و آلودگی 
های محیط به زخم ها جلوگیری نموده علاوه بر این، با آبرسانی 
مناسب زخم می تواند به سرعت باعث بهبودی زخم شود )5(. 
اتانول به عنوان منبع فرعی  اولیه جهت استحصال  سلولز مادۀ 

انرژی و سوخت زیستی2 نیز محسوب می شود )11(.
سلولز باکتریایی در مقیاس وسیع، به طور عمده توسط باکتري 
از  و  شود  می  تولید  گلوکونواستوباکتر3  جنس  به  مربوط  هاي 
بیشترین میزان  زایلینوم4  گلوکونواستوباکتر  گونۀ  بین،  این 
سلولز را تولید می کند )9(. علاوه بر این نشان داده شده است 
سلولز  تولید  توانایی  نیز  سودوموناس  های  از جنس  برخی  که 
محیط  از  ها  باکتری  این  از  سلولز  تولید  جهت   .)3( دارند  را 
کشت پای های هسترین-شرام 5استفاده می شود که در طول 
بیوسنتز سلولز، باکتری ترکیبات مختلف محیط را مصرف کرده 
مطالعۀ فراساختار  کند.  تولید می  را  های خطی بتا  و زنجیره 
سلولز با میکروسکوپ الکترونی نگاره6، وجود منافذ ریز نانومتري 

و ساختار مشبک آن را نشان می دهد )5(. 
لوتئولا7  سودوموناس  باکتری  جداسازی  منظور  به  مطالعه  این 
جهت تولید سلولز و بررسی کیفیت و کمیت تولید سلولز توسط 
آن انجام گرفت. به منظور سنجش کیفیت و کمیت تولید، سلولز 

Biofule 2

Gluconacetobacter 3

Acetobacter xylinum 4

Hestrin-Schramm 5
)Scaning Electron Microscope (SEM 6

Pseudomonas luteola 7

تولید شده توسط این باکتری با سویه استاندارد گلوکونواستوباکتر 
زایلینوم تولید کنندۀ سلولز مقایسه گردید.

مواد و روش ها

جداسازی سودوموناس لوتئولا

در این مطالعه، جهت جداسازی سودوموناس لوتئولا تولید کنندۀ 
سلولز از سرکه های مختلف محلی، انواع آبمیوه ها و میوه ها استفاده 
شد. نمونه های فوق در نرمال سالین استریل سوسپانسیون شده 
 )Merck, Germany( آگار  هسترین-شرام  محیط  روی  بر  و 
شامل گلوکز 2درصد، پپتون 0/5 درصد، عصاره مخمر 0/5 درصد، 
دی سدیم هیدروژن فسفات بدون آب 0/27 درصد، اسید سیتریک 
مونوهیدرات 15/ 0درصد، آگار باکتریولوژیک 0/5 درصد و تنظیم 
شده در pH 5 کشت داده شد. پلیت ها به مدت 72-24 ساعت 
گردید. جهت  گذاری  گرمخانه  گراد  سانتی  درجۀ  دمای 30  در 
جداسازی باکتری از مشخصات مورفولوژیکی، روش رنگ آمیزی 
گرم و آزمون های بیوشیمیایی عمومی و اختصاصی نظیر کاتالاز، 
اکسیداز، ایندول، حرکت، سولفید هیدروژن )H2S(، ذوب ژلاتین، 
هیدرولیز اسکولین، هیدرولیز کازئین، مصرف قند های رامنوز و 

زایلیتول استفاده شد )16و17و20(.
16S rRNA شناسایی ایزوله بر اساس تعیین توالی قطعۀ

استخراج DNA باکتری
 DN( سیناژن  شرکت   DNA استخراج  کیت  از  استفاده  با   
استخراج   DNA  )OD( نوری  انجام گرفت. چگالی   )8115C
سنجیده   )Biowave, UK( اسپکتروفتومتر  دستگاه  با  شده 

شد.
واکنش  از  استفاده  با  باکتری   16S rRNA قطعۀ  تکثیر 

)PCR( زنجیر های پلیمراز
 واکنش زنجیر های پلیمراز با روش استاندارد )19( و با استفاده از 
 F: 5’-GTTTGATCCTGGCTCAG-3’,( پرایمر های
’R: 5’-TACCTTGTTACGACTTCA-3( در دستگاه 
دقیقه  )Peqlab, UK( تحت شرايط دمايي 5  ترمال سایکلر 
در  و  گراد  سانتی  درجۀ   94 دماي  در  ابتدايي  واسرشت شدن 
ادامه 35 چرخه شامل واسرشت شدن در دماي 94 درجۀ سانتی 
گراد به مدت 1 دقیقه، اتصال در دماي 45 درجۀ سانتی گراد 
به مدت 30 ثانیه، طویل شدن در دماي 72 درجۀ سانتی گراد 
به مدت 90 ثانیه و در نهايت طویل شدن نهایی در دماي72  
درجۀ سانتی گراد به مدت 5 دقیقه انجام گرفت. سپس محصول 
واکنش الكتروفورز گردید )1(. در نهایت، قطعۀ تکثیر شده جهت 
 MacroGen,( کره جنوبی  ماکروژن  شرکت  به  توالی  تعیین 

Korea( فرستاده شد. 
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تولید سلولز توسط سودوموناس لوتئولا
یک کلنی از باکتری به 25 میلی لیتر محیط کشت هسترین-

شرام مایع در فلاسک ارلن مایر تلقیح و جهت تولید سلولز در 
روز   6 مدت  به  گراد  سانتی  درجۀ   30 در  ایستا  محیط کشت 
سلولزی  لایۀ  تشکیل  جهت  به  کار  این  شد.  گذاری  گرمخانه 
در سطح محیط کشت در فلاسک و جداسازی لایۀ سلولزی از 
تولید  میزان  سپس   .)21  ،20  ،7( گرفت  انجام  زیرین  محلول 
گلوکونواستوباکتر  میکروبی  استاندارد  سویۀ  با  حاصل  سلولز 
مرکز  از  که  شاهد  عنوان  به   )PTCC No. 1734( زایلینوم 
کلکسیون باکتری ها و قارچ های صنعتی ایران خریداری شده 
بود، مقایسه گردید در مرحلۀ بعد، جهت پاک سازی و تیمار ابتدا 
 2 )SDS( لایۀ سلولزی تولید شده در سدیم دو دسیل سولفات
 )NaOH( درصد به مدت 2 ساعت و بعد در هیدروکسید سدیم
5 درصد به مدت 1 ساعت در بنماری جوشانده شد. در نهایت 
لایۀ سلولزی جهت حذف ناخالصی ها و رسیدن به pH خنثی، 
چندین بار توسط آب مقطر شستشو داده شد و بعد در دمای 
اتاق خشک شد ضمن اینکه وزن تر و خشک لایه سلولزی نیز 
دیجیتالی حساس  ترازوی  از  استفاده  با  سازی،  خالص  از  پس 

سنجیده شد )5، 23(. 
آزمون های تاییدی سلولز

واکنش هضم آنزیمی با سلولاز
لایه سلولز به فلاسک ارلن مایر تمیز حاوی بافر سیترات 1 مولار 
و آنزیم سلولاز )Sigma, USA( انتقال یافت. 50 میلی لیتر 
از آنزیم سلولاز 2/5 درصد در بافر سیترات 1 مولار )29/5 میلی 
اسید  لیتر  میلی   20/5 علاوه  به  مولار   1 سیترات  سدیم  لیتر 
سیتریک 1مولار( تهیه و به فلاسک اضافه گردید. جهت کامل 
شدن واکنش هضم آنزیمی، فلاسک به مدت 2 ساعت در دمای 

37 درجۀ سانتی گراد قرار گرفت )24(. 
)SEM( بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره

قرار  مسی8  پایۀ  روی  بر  شده  خشک  و  خالص  سلولزی  لایه 
گرفت و توسط لایه ای از طلا جهت عکسبرداری پوشانیده شد. 
Leo- الکترونی نگاره مدل  میکروسکوپ  توسط  عکسبرداری 

بزرگنمایی  با   (SEMTech Solutions, USA)  435VP
10000 برابر و ولتاژ 20000 ولت انجام شد )4(.

یافته ها
جداسازی سودوموناس لوتئولا

از 20 نمونۀ مختلف سرکه های محلی، انواع آبمیوه ها و میوه ها 
رنگ  با  بررسی  در  لوتئولا جداسازی شد.  باکتری سودوموناس 

8	  Copper grade

آمیزی گرم، باکتری به صورت باسیل گرم منفی بود. کلنی های 
گراد  سانتی  درجۀ   30 در  گرماگذاری  روز   3 از  پس  باکتری 
به رنگ  آگار مشاهده شد که  در محیط کشت هسترین-شرام 
سفید مایل به کرمی، کروی با حاشیۀ مزرس، محدب، فاقد قوام 
کر های و به قطر mm 1-0/5 بودند. آزمون های موفولوژیکی 
 16S rRNA قطعۀ  توالی  تعیین  نهایت  در  و  بیوشیمیایی  و 
باکتری و مقایسه آن با توالی های موجود در بانک اطلاعاتی وب 

سایت 9NCBI نیز جدایۀ مورد نظر را تایید کرد. 
16S rRNA شناسایی ایزوله بر اساس تعیین توالی قطعۀ

استخراج DNA باکتری
DNA استخراج شده از باکتری کیفیت مطلوب داشت )شکل1(، 
بطوریکه چگالی نوری )DNA )OD 260/280 استخراج شده 

OD=1.53 و غلظت آن 490 نانوگرم بر میکرولیتر بود.
واکنش  از  استفاده  با  باکتری   16S rRNA قطعۀ  تکثیر 

PCR
اندازۀ  باند مناسب در  باکتری یک   16S rRNA توالی  تکثیر 
در حدود  1494 جفت باز را نشان داد )شکل1(. توالی تعیین 
بانک  سایت  در  موجود  بلاست  نرمافزار  با  ژنی  قطعۀ  شدۀ 
ژنومNCBI, Blast(10( بررسی شد و شباهت  96درصدی با 

باکتری سودوموناس لوتئولا نژاد KC429633.1 را نشان داد.

شکل1- 

،)O’Gene Ruler, Fermentas(1kb plus ستون 1: سایز مارکر

ستون 2: قطعۀ تکثیر یافته در اندازۀ حدوداً 1494 جفت بازی،

ستون DNA :3 استخراج شده از باکتری.

تولید سلولز توسط سودوموناس لوتئولا
هسترین-شرام  کشت  محیط  سطح  در  سلولزی  لایۀ  تشکیل 
توسط  سلولز  تولید  کنندۀ  تایید  روز   6 گذشت  از  پس  براث 
باکتری سودوموناس لوتئولابود )شکل2(. سلولز تولید شده پس 

9	  www.ncbi.nlm.nih.gov

10	  http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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از تیمار با SDS و NaOH و شستشو با آب مقطر به منظور 
حذف ناخالصی ها و شفاف سازی به صورت لایۀ نازک مشاهده 
گردید. وزن تر و خشک سلولز تولید شده توسط جدایه، پس از 
تخلیص به ترتیب 16/8 و 0/11 گرم و توسط سویۀ استاندارد 
)گلوکونواستوباکتر زایلینوم( به ترتیب 19/2 و 0/18 گرم بود. 
 0/11( آن  خشک  وزن  محاسبۀ  با  سلولز  خالص  تولید  میزان 
با  لیتر(  میلی   25( کشت  محیط  اولیۀ  مقدار  حسب  بر  گرم( 
چشم پوشی از خطا های احتمالی آزمایش، در حدود 4/4 گرم 
شده  تولید  سلولز  کمی  و  کیفی  مقایسه  شد.  برآورد  لیتر  بر 
نشان داد که سلولز تولید شده دارای کیفیت مطلوب و مشابه با 
الگوی استاندارد بوده ولی از نظر میزان تولید در مقایسه با سویۀ 

استاندارد کمتر می باشد.
آزمون های تاییدی سلولز

واکنش هضم آنزیمی با سلولاز
لایه سلولزی به دست آمده پس از اضافه کردن آنزیم سلولاز و 
آنزیم حل شد بطوری که  از حدود 2 ساعت کاملًا توسط  بعد 
محلول یکنواخت و شفافی حاصل گردید که ناشی از هضم سلولز 

موجود با آنزیم سلولاز بود. 
)SEM( بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره

با  تیمار شده  تولید شده و  فراساختار سلولز میکروبی  بررسی   
SDS و NaOH با میکروسکوپ الکترونی نگاره ساختار فیبری 

آن را نشان داد )شکل3(.

شکل2- سلولز میکروبی تولید شده توسط سودوموناس لوتئولا.

شکل3- تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره از سلولز تولید شده بعد 
از تیمار

بحث
سلولز یکی از پرکاربردترین بیوپلی مر ها است که دارای اهمیت 
نساجی،  کاعذ،  و  چوب  صنایع  مختلف مانند  صنایع  در  ویژه 
مانند پانسمان زخم،  پزشکی  های  زمینه  در  و  غذایی  صنایع 
سيستم هاى رهايش دارو، پيوند هاى عروقى، داربست و بستر 
براى رشد مجدد بافت است )8، 22(. جایگزینی منابع متداول و 
رایج تولید سلولز با منبع میکروبی، دارای مزایایی از قبیل زمان، 
انرژی و هزینۀ کاهش یافته در روند تولید سلولز است. علاوه بر 
آن، سلولز تولید شده با منبع میکروبی دارای خواص مطلوب از 
ناخالصی هایی چون  از  عاری  و  بوده  نیز  و دوام  استحکام  نظر 
لیگنین، پکتین و همی سلولز )سه ناخالصی اصلی سلولزطبیعی( 
می باشد. این نوع سلولز میکروبی درجه پلیمریزاسیون بالا دارد 
و به فرآیند هایی نظیر پخت و سفیدگری جهت خالص سازی 
مشتقات  رنگی،  سلولز  تولید  امکان  آن،  بر  علاوه  ندارد.  نیازی 
با قابلیت‌ های خاص نیز فراهم می باشد  سلولز و نیز سلولزی 
توسط  شده  تولید  ساکارید  پلی  میکروبی،  سلولز  )12و15(. 
آگروباکتر،  گلوکونواستوباکتر،  جنس  از  مختلف  های  باکتری 
ازتوباکتر، آئروباکتر، آلکالیژنز، سارسینا، ریزوبیوم، آکروموباکتر، 
و سودوموناس است )3(. موثرترین باکتری تولید کنندۀ سلولز، 
گلوکونواستوباکتر زایلینوم است که جهت مطالعات پای های و 
کاربردی سلولز استفاده می شود )9(، لذا در این مطالعه کیفیت 
و کمیت تولید سلولز توسط باکتری جدا شده با سوش استاندارد 
تولید  سلولز  بطوریکه  شد  مقایسه  زايلينيوم  گلوکونواستوباکتر 
ارزیابی  مطلوب  کیفیت  نظر  از  شده  جدا  باکتری  توسط  شده 
شد هر چند از نظر مقدار تولید با اندازه گیری وزن تر و خشک 
سلولز و مقایسۀ آن با نمونۀ استاندارد، کمتر از سوش استاندارد 
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بود. سودوموناس لوتئولا ىكي از باكتری هاى مولد سلولز است 
که در این پژوهش، از نمونه های مختلف سرکه های محلی و 
میوه ها جداسازی گردید و برای اولین بار جهت تولید سلولز در 

ایران استفاده شد.
در سال 2008 السعید11 و همکاران از گونۀ سودوموناس لوتئولا 
و تعدادی دیگر از باکتری ها، جهت تولید سلولز استفاده کردند. 
محیط  در  هسترین-شرام  پایۀ  محیط  از  استفاده  با  ها  آن 
تولید  سلولز  لیتر  بر  گرم   4/7 توانستند  روز   7 از  پس  ایستا 
مطالعات  در  ایستا،  کشت  و  هسترین-شرام  محیط   .)6( کنند 
کونگروآنگ12 و همکاران نیز در سال 2008 جهت تولید سلولز 
از گلوکونواستوباکتر زایلینوم جدا شده از آبمیوۀ آناناس نیز مورد 
اندکی  با  هسترین-شرام  محیط  از  ها  آن  گرفت.  قرار  استفاده 
با  تخمیری  شرایط  در  روز   6 از  پس  و  شده  اعمال  تغییرات 
استفاده از محیط کشت ایستا توانستند سلولز بیشتری را تولید 
کنند )13(. در سال 2009 میکلسن13 و همکاران در دو مورد 
تحقیق جداگانه از محیط هسترین-شرام برای جداسازی باکتری 
گلوکونواستوباکتر زایلینوم و تولید سلولز استفاده کردند که در 
به  گلیسرول  از  دیگر  مورد  در  و  سوکروز  از  مطالعه  مورد  یک 
عنوان منبع کربنی استفاده شد )18(. مقدار سلولز تولید شده با 
استفاده از سوکروز به عنوان منبع کربنی 3/83 گرم بر لیتر و با 
استفاده از گلیسرول 3/78 گرم بر لیتر پس از گذشت 96 ساعت 
سرکه  سبزیجات،  از   2012 سال  در  همکاران  و  جاهان14  بود. 
بهینه  شرایط  تحت  محیط هسترین-شرام  در  گندیده  و سیب 
 ،%0/5 پپتون   ،%1/5 مخمر  عصاره   ،  %1 گلوکز  از  استفاده  با 
اتانول  و   %0/11 سیترات   ،%0/2 فسفات  هیدروژن  سدیم  دی 
0/4% تعدادی باکتری گلوکونواستوباکتر زایلینوم و سودوموناس 
لوتئولا را جداسازی و برای تولید سلولز استفاده کردند. آن ها 
ایستا  محیط  در  روز  مدت 6-10  به  ها  باکتری  گرماگذاری  با 
توانستند 4/5 گرم بر لیتر سلولز توسط سودوموناس لوتئولا و 10 
گرم بر لیتر سلولز توسط گلوکونواستوباکتر تولید کنند. درنهایت 
سلولز تولید شده را با میکروسکوپ الکترونی و روش رزونانس 
مغناطیسی هست های )NMR15( بررسی و ساختار فیبری آن 
مطابق  نیز  حاضر  تحقیق  در  آنکه  حال   .)14( کردند  تایید  را 
مختلف  های  آبمیوه  و  ها  میوه  سرکه،  از  پیشین  تحقیقات  با 
از  اینکه  استفاده شد، ضمن  باکتری  به عنوان منبع جداسازی 
جهت  تغییرات  اندکی  با  نیز  هسترین-شرام  های  پای  محیط 
بهینه سازی استفاده شد و باکتری سودوموناس لوتئولا با توانایی 

El-Saied 11

Kongruang 12

Mikkelsen 13

Jahan 14

resonance magnetic Nuclear 15

تولید مناسب سلولز جداسازی گردید. میزان سلولز تولید شده توسط 
ایزوله در محیط کشت ایستا پس از گذشت 6 روز در30درجۀ سانتی 
گراد در حدود 4/4 گرم بر لیتر بود. دست یابی به مقدار مناسب تولید 
سلولز در مطالعات شرام و هسترین نیز درهمین دما و محیط کشت 
ایستا حاصل گردید. بنابر اظهار آن ها استفاده از محیط کشت ایستا 
به دلیل بدام انداختن حباب های سلولز، متابویسم باکتری را جهت 
از این، در افزایش استحکام  تولید سلولز افزایش می دهد. گذشته 
سلولز و درجۀ پلی مریزاسیون آن نیز تاثیرگذار است )10(. لذا در 
ترجیح  سلولز  تولید  جهت  ایستا  کشت  محیط  نیز  حاضر  مطالعۀ 
داده شد. مقدار سلولز تولید شده در مطالعۀ ما با توجه به نزدیکی 
شرایط تولید در مقایسه با مطالعات جا هان و همکاران با اغماض 
خطا های احتمالی آزمایش تقریباً برابر بود. بررسی فراساختار سلولز 
تصویر  طبق  بر  آنرا  فیبری  ساختار  نیز  الکترونی  میکروسکوپ  با 

میکروسکوپی )شکل3( و مطابق با تحقیقات گذشته تایید کرد.
نتیجه گیری 

برجستگی این پژوهش در جداسازی باکتری بومی سودوموناس 
لوتئولا برای اولین بار در ایران و عدم نیاز باکتری به شرایط خاص 
تولید  روند  زمان مناسب در  نیز  و  تکثیر  و  محیطی جهت رشد 
محصول سلولز بود. با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر تولید 
سلولز با کیفیت مطلوب توسط باکتری و نیز با مد نظر قرار دادن 
حداقل نیاز های غذایی و رشد و تکثیر باکتری جدا شده، به عنوان 

منبع جدید و بومی تولید سلولز معرفی و پیشنهاد می گردد.
سپاسگزاري

واحد  اسلامي  آزاد  دانشگاه  نخبگان  و  پژوهشگران جوان  باشگاه  از 
دامغان براي تأمين منابع مالي اين تحقیق تشكر و قدرداني مي شود.
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