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Abstrac 
Aim and Background: Silver nanoparticles (AgNPs) have been considered by researchers as a very 
strong inhibitor due to their biological properties and have many applications in prevention and 
treatment. However, there is little information about the effect of nanoparticles on healthy cells.The 
aim of this study was to investigate the effect of silver nanoparticles on the viability percentage of 
normal skin cell line MHFB-1. 

Material and methods:In this study, during 24, 48 and 72 hours, different concentrations of silver 
nanoparticles (1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50 and 100 μg / ml on MHFB-1 cell line was evaluated by 
MTT method.Data obtained from the test were statistically analysed using SPSS software, one-way 
ANOVA, Tukey test and significance level of P <0.05. 

Results: Treatment of normal MHFB-1 cells with different concentrations of silver nanoparticles 
after 24, 48 and 72 hours by  MTT method showed a significant reduction in the viability of cells at 
concentrations of 25, 50 and 100 μg /ml. 

Conclusion: Conclusion: The results of this study showed a dose-dependent inhibitory effect of 
silver nanoparticles on normal skin cell line (MHFB-1). 
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 هایسلولمانی  زنده برنانوذرات نقره  ثیرأت
 (MHFB-1)  پوست نرمال 
 3، کتایون برهانی1*کشتمند ، زهرا1همتی محمد

 گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران..2
 تهران، ایران..گروه مهندسی محیط زیست و صنایع غذایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1

 چکیده
فردی دارند واسطه اندازه کوانتومی خود خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر بهبه( AgNPs) نقره ذراتنانوسابقه و هدف: 

 ثیرأت با رابطه در اندکی اطلاعاتبا این وجود  .گرددمی قابل توجهای از کاربردهای زیست پزشکی که منجر به طیف گسترده
نرمال  رده سلول زنده مانیبر درصد  نقرهنانوذرات ثیرأتحقیق با هدف بررسی ت این .دارد های سالم وجودسلول بر نانوذرات
 .گرفتانجام MHFB-1پوست 

، 16/5، 216/3، 65/2)  نقرهذراتهای مختلف نانوغلظت ساعت، 21و  00، 10در طی مطالعه، این در ها:مواد و روش
های حاصل از تست داده بررسی شد.  MTTروش با  MHFB-1بر رده سلولی لیتر(بر میلی میکروگرم 211و 61، 16، 6/21

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  P<16/1 داریتست توکی و سطح معنی ،طرفهواریانس یک. آزمون، SPSSافزار مذکور با استفاده از نرم
 گرفت. 

،  MTTبا روش ساعت 21و  00 ،10نقره بعداز  ذراتمختلف نانوهای با غلظت  MHFB-1های نرمالتیمار سلولنتایج:
 .لیتر را نشان دادمیلی میکروگرم بر 211 و 61، 16های ها را در غلظتسلول بقاء دارکاهش معنی

نشان را  (MHFB-1پوست ) نرمال سلول رده نقره بر ذراتنانوبه دوز مهاری وابسته ثیرأت بررسی این نتایج گیری:نتیجه
 داد.

 Iau .،پوستسلول نرمال رده  ،(MTT) سنجی سمیت سلولیروش رنگ ،مانیزندهنقره،  ذراتنانو کلیدی: هایهواژ

Science 

 
 مقدمه

ها نانوذرات فلزی، آن فیزیکی خواص بودن فردبه منحصر
 از بسیاری رساندن برای مورد توجه کاندیدایعنوان را به

 کرده استمعرفی دارویی کوچک و بزرگ هایبیومولکول
 هایویژگی دلیلبه گذشته سالیان طی نانوذرات این(. 2)

 میکروبی ضد خواص (1) مناسب رسانایی قبیل ازخاص 
 التیام و هازخم های مختلف،بیماری درمان ،(3)

 در مهم محصولی عنوانبه (0) شدید هایسوختگی

از این رو سنتز  ،داده استاستفاده قرار  مورد نانوتکنولوژی
 فیزیکی، جمله از مختلفی هایروشذرات نقره با نانو

 (.3) شودانجام می شیمیایی
ذرات، پزشکی در استفاده از نانو علوم اهداف از امروزه یکی

( و 6)است جانبی عوارض بدون زمان کوتاه در زخم ترمیم
 ها است که برایذرات مختلف نقره سالاز میان نانو

 (.5) شودمی استفاده هابیماری انواع درمان و پیشگیری
برخی  ها،آن شدهمیکروبی شناختهضد خواص برعلاوه
(. از 2) اندکردهگزارش نقره را ترمیمی خواص هایهمطالع

 در کنندهعفونیضد ترین ماده قوی عنوان سویی نقره به
پستانداران بوده  بافت بهنسبت سمیت کمی دارای دسترس
 تغییر نقره یون به بدن فیزیولوژی سیستم شرایط و تحت 

 (.0کند)می پیدا
در قرن نوزدهم استفاده از نیترات نقره برای درمان 

ها استفاده بیوتیکسوختگی رواج داشت اما با معرفی آنتی
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-به مقاومت باکتری(. امروزه با توجه2) از آن کاهش یافت
-ها و پیشرفت نانوبیوتیکآنتیهای مختلف به انواع 

ذرات نقره مورد توجه بیوتکنولوژی استفاده مجدد از نانو
بازار،  به نقره حاوی هایقرار گرفته است، ورود پانسمان

باکتریایی عرضه بانداژهای آغشته به نقره با فعالیت ضد
از  نقره سولفادیازین حاوی گرم مثبت و منفی و یا کرم

ده مجدد از نقره در دنیای پزشکی های استفاجمله مثال
 (.9) است

باکتریایی نقره، ضد های پیشنهادی اثراز جمله مکانیسم
های زنجیره تنفسی و درنهایت تولید توقف فعالیت آنزیم

ATPجلوگیری از همانندسازی ،DNAو  غشاء به ، آسیب 
 (.22،21) است های اکسیژن آزادتولید گونه

 عنوانبه آن هایترکیب و نقره حاضر حال از آنجا که در
 ها،درسوختگی عفونت درمان برای مناسب حل راه یک

 چنین بعدکاربرد دارد و هممزمن هایزخم و باز هایزخم
 رو از این شوندمختلف توزیع می هایبافت در جذب، از

های ها و سلولجذب در بافت از بررسی سمیت آن بعد
 .دارد تربیش مطالعه به نیاز مختلف

 دلیلبه نقرهذراتنانو نانو، با پیشرفت وگسترش فناوری
های مختلف جهت تولید و فراوان در زمینه هایکاربرد

رغم یاند اما، علاستفاده مورد استقبال قرار گرفته
ذرات نقره، ممکن است خطرات و کاربردهای درمانی نانو

 سلامتی انسان برای اینشده بینیعوارض جانبی پیش
ها و بالقوه آن سمیت بهتوجه افزایش با لذا باشند؛ داشته

ذرات ثیر نانوأاند که تنشان داده هاهکه مطالعبه اینبا توجه
 در هایسلول در اکسیداتیو استرس وقوع فزایش نقره با ا
 که آنجا ( اما از21)است همراه  گرفته قرار معرض

های نرمال برسلول مواد سمیت این درباره کمی اطلاعات
های دارد، در این مطالعه برای اولین بار اثرغلظت وجود

های نرمال مانی سلولذرات نقره بر قدرت زندهمختلف نانو
  گردید.بررسی  MHFB-1پوست 

 هاو روش مواد
 تهیه رده سلولی کشت:

 بانک از MHFB-1سلولی رده تجربی، مطالعه در این
 این هایسلول گردید. پاستور ایران تهیهانستیتو سلولی

 RPMI (Roswell  2501کشت در محیط سلولی رده
Park Memorial Institute)، درصد 21 غنی شده با 

-(، پنیFetal Bovine Serum :FBS) گاوی جنین سرم
 211 واسترپتومایسین لیترمیلی بر واحد 211سیلین

 درجه 32 دمای رد ، آمریکا(گیبکولیتر)میلی بر میکروگرم

 میزان و کربن اکسیددی درصد 6 فشار با گرادسانتی
 دادهکشت آلمان(،)ممرت انکوباتور در درصد 01 رطوبت
 .(23) شدند

 MHFB-1سلولی نقره و تیمار رده نانوذرات تهیه
درصد  99 خلوص نانومتر، با 211زیر ابعاد با نقره ذرات نانو
)مشهد( خریداری  شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیاناز 

های های کنترل و گروهبه گروه MHFB-1سلولی ردهشد. 
بندی های مختلف نانو ذرات نقره تقسیمثیرغلظتأتحت ت
 شدند.

 سلولی مانی ردهقدرت زنده اثر نانوذرات نقره بر
MHFB-1 

 محیط کشت میکرولیتر 211برای انجام آزمایش، حجم
 هر( به سلول 21111)حدود  MHFB-1 حاوی سلول

شده و اضافه (کره،SPL) ایخانه 95 پلیت چاهک
 ،16/5، 216/3، 65/2هـای مختلـف غلظتانکوباسیون با 

از نانوذرات  لیترمیکروگرم بر میلی 211 و 61، 16، 6/21
در محیط کشت در  ساعت 21و 00،10ی نقره تجاری طـ

درصد و فشار  90گراد، رطوبت درجه سانتی 32دمای 
 روی خانه، 95 پلیت هایچاهک در %6اکسیدکربن دی

 (.20) انجام شد هاسلول

منظور بررسی اثر نـانوذرات نقـره به ساعت، 10بعد از 
 کیت نرمـال از هایماندن سلولبر قدرت زنده تجاری
MTT ()هر  در ادامه، بهگردید. استفاده سیگما، آلمان

 6/1، با غلظت MTTرنــگمیکرولیتر 211 ،خانه پلیت
مدت چهار سـاعت در اضافه و به لیترگرم بر میلیمیلی

 گراددرجه سانتی 32و در دمای  CO2 دارای انکوبـاتور
-محـیط مدت زمان مورد نظر، گذشتانکوبه شد. پس از 

به هر خانـه ه و به دقت خارج شد MTT حاوی کـشت
های فرمـازان ارغـوانی جهت حل نمودن کریستال ،پلیـت
 ولفوکسایدسمتیل دی میکرولیتر 111 حجـم ،رنـگ

(DMSO) )31گردید. بعد از گذشتاضافه  )مرک،آلمان 
جذب نوری هـر چاهـک بـا دسـتگاه  ،دقیقه انکوباسیون

 خوانده نانومتر 621موجطـول  در آمریکا(،cetoiB) الایـزا
 (.26) شد

نهایت در انجام و  مطالعه در سه تکرار در این MTTتست 
 ها از فرمول زیر محاسبه شد:سلولمانی زنده درصد

 
میزان حذب نوری حاصل تیماراز هر غلظت

جدب نوری کنترل       درصد میزان بقای سلول      
MTT (3،0،6 متیــل تیازول دی) فنیــل دی 6 ،1 

 و رنگ سنجی هایروش از (، یکیبرومایـد تترازولیـوم
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 حیات بر مواد سمیت میزان بررسی برای آزمایش متداول
تترازولیوم  رنگ احیاء قدرت سنجش باکه  است، سلول
 فورمازان بلورهای به آن تبدیل و سلولی هایآنزیم توسط
 فرآیند نتیجه در گیرد.می قراربررسی مورد بنفش با رنگ

 شود،می تشکیل فورمازون رنگ بنفش احیا، بلورهای
 وسیلههب و شده حل مناسب حلال در این بلورها سپس
 شود. مقدارمی سنجی مقدار اسپکتروفوتومتریهای روش
 درصد دهندهنشان تواندمی شده فورمازون ایجاد بلور

 (.25)باشد زنده هایسلول

 هانالیز آماری دادهآ
-با استفاده از نرم آمده، دستبه اطلاعات تحلیل و تجزیه
 ,SPSS, Inc., Chicago, IL ) 29با ورژن  SPSS افزار 

USA) طرفه صورت گرفت. یک واریانس آزمون آماری و
واختلاف معنادار  میانگین ± نتایج براساس انحـراف معیـار

 چنین توزیعهم در نظر گرفته شد.>P  16/1ها بین گروه
 اسمیرنوف-کولوموگروفآزمون توسط هاداده طبیعی
 (.  <16/1Pاست) گرفته صورت

 ها یافته
 و 61، 16، 5/21 ،16/6، 65/216،2/3 های مختلفغلظت
نقره با استفاده از  اتنانوذرلیترمیکروگرم برمیلی 211

های رسلولبساعت  21و 10 ،00مدت  طی MTTتست 
 شد.انجام MHFB-1 نرمال رده سلول

 لیترمیلی بر میکروگرم 211 و 16 ،61هایغلظت در
به گروه کنترل سلولی نسبت بقایدار کاهش معنی

است، شده داده نشان 2 چه در نمودارچنان .مشاهده شد
 MHFB-1 های نرمال سلولماندن سلولزندهدرصدکاهش
. براساس نتایج حاصل است ات نقره،غلظت نانوذربه وابسته

 نقره اتنانوذرساعت،  21 و 00،10هر سه مدت زمان  در
و  (>16/1P) ترینکملیترمیکروگرم برمیلی 16 غلظت با

 بقای ترین مهاربیش لیتر،میکروگرم بر میلی 211غلظت
صورت معنادار را در مقایسه با گروه کنترل را به سلولی

 .(>112/1P) نشان داد

 بحث
های مختلف غلظت ثیرأدر این مطالعه برای اولین بار ت

 سلولیمانی ردهتجاری بر قدرت زنده نقرهنانوذرات 
MHFB-1 .سلولی رده تیمار مورد بررسی قرار گرفت

، 65/216،2/3 های مختلفبا غلظت MHFB-1 نرمال
 لیترمیکروگرم بر میلی 211 و 61، 16، 6/21، 16/5

 00،10طی مدت  MTTنقره با استفاده از تست  اتنانوذر

 211 و 61، 16های ساعت انجام شد. در غلظت 21 و
های سلول مانیزندهدار کاهش معنی لیترمیکروگرم برمیلی

 شد.دادهنشانگروه کنترل  مقایسه با شده درتیمار
-بیش لیترمیکروگرم بر میلی 211نقره در غلظت اتنانوذر
به گروه نسبت داشته و هالودرصد بقا سل ثیر را برأتترین 

-(. کمP<112/1) ی مشاهده شددارمعنینتایج کنترل 
شده با های تیمارمعنادار سلول ترین میزان کشندگی

نشان  لیترمیکروگرم بر میلی 16 غلظتنقره، در  نانوذرات
 داده شد.

نقرات ذرات دهد نانونتایج حاصل از این مطالعه نشان می
-زمانی را در سلولزنده به غلظت، درصدصورت وابستهبه

  .دهندکاهش می MHFB-1های نرمال پوست 

بستر علم نانوتکنولوژی، های حاصل از و پیشرفتگسترش 
نانوذرات فلزی فراهم  درمانیرا برای کشف اثر  مناسبی

دلیل کرده است. اعتقاد بر این است که نانوذرات فلزی به
یی دارد که باعث الااندازه کوچک، نسبت سطح به حجم ب

میکروبی و  ضد تر با محیط و در نتیجه تأثیرتماس بیش
 (22،20) داشتتر خواهد بیش درمانی

 تواند درنقره میذرات چنین گزارش شده است که نانوهم
چنین در های مختلف در شرایط آزمایشگاهی و هماندام
سمیت ایجاد  های جانوری پستانداران در محیط زندهمدل

ها و سلول هااندام در آسیب ایجاد و سبب (29نمایند )
ثیر أ( که نتایج حاصل از این مطالعه نیز ت11) گردد

های نرمال مانی سلولنانوذرات نقره بر کاهش درصد زنده
را نشان داد که همسو با نتایج قبلی  (MHFB-1) پوست

 بود.

تواند نقره میذرات گرفته، نانوصورت هایهبر اساس مطالع
(،کاهش 11)نکروز سلولی  ،(12)سبب آسیب غشاء سلولی 

گردد.  (10)و کاهش بقاء سلول  (13)عملکرد میتوکندری 
و با تولید  (16) میتوکندریبا وارد شدن به نانوذرات 

هم در محیط زنده و هم ( ROS)ل های اکسیژنی فعاگونه
-های آزاد میو نیز تولید رادیکال در شرایط آزمایشگاهی

 (.15،12) توانند سبب آسیب درون سلولی شوند

Kim سال  خود در و همکاران براساس نتایج حاصل از کار
 توسط شده ءالقا سمیت سلولیگزارش دادند که  1122

این  از حاصل استرس اکسیداتیو دلیلبه نقره  ذراتنانو
 هاسلول هسته و در سیتوپلاسم تجمع با که است هایون

 (.10) شودآزاد می هایرادیکال تولید به منجر

اثرات مهاری نانوذرات دهد، میهای گذشته نشانپژوهش
قابل نرمال و زیستی و تجاری در رده سلول سرطانی 
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 (.19-32) تر استمقایسه با نرمال بیش سرطانی درهای مانی درسلولمشاهده بوده اما درصد کاهش زنده

 
 21و  00، 10ای مختلفهدر مدت زمان( MHFB-1) نرمال پوست رده سلولی زیست مانیدرصد ذرات نقره بر های مختلف نانومقایسه غلظت .2 نمودار

 ت.ساع
 معیار بیان شد.میانگین  ±خطای انحراف مقادیر براساس 

 در مقایسه با گروه با کنترل. >16/1P *علامت 
 در مقایسه با گروه با کنترل. >12/1P **علامت
 در مقایسه با گروه با کنترل. >112/1P ***علامت

 

نرمال  سلول رده نقره بر ذراتثیر نانوأت 1125 سال در
و همکارن گزارش داده  Vieriaتوسط  (P4) فیبروبلاست

 (.19) شد

و همکاران  Salehzadehهای چنین نتایج پژوهشهم
ک بشده از جلنقره سنتز ذراتبه غلظت نانوثیر وابستهأت

و  MRC-5 سرطانی های سلولبر رده L.caspica قرمز
 (.25) نشان دادرا  TD47نرمال

همکارانش پس از سنتز نانوذرات نقـره  و Devi در مطالعه
 11بین اندازه با  Lactuca Ulva از طریق احیای گیاهی

سلولی هایاثـرات ضدسرطانی آن روی رده ،نانومتر 65 تا
 لونوک(، MCF-7) پـستان ،(HepG-2) کبـدسـرطانی

(HT29) و سلول نرمـال Vero ( که31) گزارش داده شد 
نرمال سلول ذرات نقره بر رده ثیر نانوأت ،نیز پژوهش در این
 پیشین بود. هایهمطالعهمسو با  (MHFB-1) پوست

ثیر نانوذرات بر أداده است که تها نشاننتایج بررسی
تر بوده که های ناسالم در مقایسه با سلول سالم بیشسلول

های سلول اد شده در ظاهرجتغییرات ایدلیل احتمال بهبه
دلیل به (.32) استسالم با سلولسرطانی در مقایسه 

های سرطانی در افزایش اندازه منافذ در غشای سلول

-ذرات به داخل سلولورود نانو ،های سالممقایسه با سلول
گرفته، این متری انجاهای سرطانی با سهولت بیش

ذرات تر نانوثیرگذاری بیشأ، بستر مناسب برای تهاتغییر
های سالم را به سلولنسبتهای ناسالم نقره بر سلول

 (.31) کندمیفراهم

به های سرطانی نسبتسلول که دربه اینبا توجهچنین، هم
ایی میتوکندریسلولی یند تنفسآفر، های طبیعیسلول
نقره  ذراتو از سوی دیگر، نانو، است ترفعالیت بیش دارای

، بنابراین ؛کنندثیر بر این مسیر نیز عمل میأاز طریق ت
های نقره بر سلول ذراتتر نانوثیرگذاری بیشأشرایط ت

-به شود.غیرطبیعی، در مقایسه با سلول سالم فراهم می
ریـزی شـده سـلولی یکـی طـور کلـی القـاء مـرگ برنامـه

-شـمار مـیدر حوزه نانو بـه مورد توجه هایمکانیسم از
سازی شامل فعال تواندرود. مـسیر مـرگ سلولی می

سلول  رویدادهای پروآپوپتوتیـک انـدامک میتوکندری در
-شود. علاوهمی آغـاز c سـازی سـیتوکرومباشد که با آزاد

بـر ایـن اثـرات نـانوذرات نقـره در افـزایش بیـان ژن 
های سرطانی و القاء مرگ در سلول 3پروتئاز کاسپاز 

 داده مختلف نشان هایهریزی شده سلولی در مطالعبرنامه
  (.33) استشده

*** 

** 
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 گیرینتیجه
های غلظت تاثیر دهد،مینشان این تحقیق حاصل از نتایج

سلول مانی ردهزنده بر مطالعه مورد نقرهذراتمختلف نانو
رو از این .است غلظتبه وابسته (MHFB-1پوست ) نرمال

خصوص در به ،ذراتهای نانوغلظتبه توجهرسد می نظربه
ثیرگذاری بر سلول بیمار و أت، داروتحویل ،حوزه درمان

دارای اهمیت  ،در معرض های نرمالسمی نبودن آن بر سلول
-های دقیقبررسی ده نتایج این پژوهش نیازمنچاگر .است

 inو  In vivo هایهمطالع و تربیش تکمیلی هایتر، تست
vitro است. 

 سپاسگزاری 
مقطع  دانـشجویی درنامـه حاصل بخشی ازپایان مقاله این

 21231651921113نامه پایانکـد با  کارشناسی ارشد
که با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهـران  است

 اجـرا شده است مرکزی
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